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УДК 683.338.2:629.7.042 3 Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ФЛАНЦЫ ВЕРХНИЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10504-72 
ОСТ 110505-72 
ОСТ 112168-75
На 3 страницах 

Введен впервые

Распоряжением Министерства ОТ 20 сентября 1972 г. И* 087-16

срок введения устаноеяеи с 1 '1 У  1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры верхних фланцев должны соответствовать указанным

на чертеже и в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещенакружевные перчатки купить

https://meganorm.ru/list2.htm
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см

ОСТ 1 10504-72, ОСТ 1 10505-72о- я
ОСТ 1 12168-75

RzW/
VI'S)

В  -  Б  повернуто

0,8

Размеры в мм

Типо
размеры

Применяемость
J)

Пред, 
откл. 
по С4

*1

^2
Пред,
откл,
-0,15

d d 1 d3

Н
Пред.
откл.
-0,2ЗОХГСА 07Х16Н6-Ш ВТ16

1 13,5 12 10,0 6,8 8.0 9,5 3,1 8,2

2 16 15,5 13,5 9 10,2 12,0 4,1 11,6

Размеры в мм
П р о д о л  жение

Типо
размеры

А hi

h2
Пред.
откл.
+0,1

h4

А
Пред
откл.
+0,1

В L г•

Масса 
100 шт., кгПред. откл.

по С4
поА5

ЗОХГСА 
07Х16Н6—Ш

ВТ16

1 1,5 2,5 2 1.5 1,2 22 17 30 8,5 4,0 0,5 0,3

2 2,0 3,5 3 2,0 1.8 29 20 40 10 5,5 1.0 0,6
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OCT 1 10504-72, OCT 1 10505-72 CTP.3 

OCT 1 12168-75
2. Материал: сталь ЗОХГСА по ТУ 14 -1 -950-74 , сталь 07Х16Н6-Ш 

(Х16Н6-Ш) по ТУ  14 -1 -22 -71 , сортамент по ГОСТ 2590-71, прутки ВТ16 

по ОСТ 1 90202-75 .

2
3. Термическая обработка: &  = 120+ 10 кгс/мм -  для стали ЗОХГСА;

2 ® +20 2 
S ' = 1 0 5 -1 2 5  кгс/мм -  для ВТ 16; Л 1 =1 2 0  лг. кгс/мм -  для стали в в —1U

07Х16Н6-Ш. Гр. контроля 2а -  по ОСТ 1 000 21 -78 ,

4. Неуказанные предельные отклонения -  по 7 22АТ.

5. Покрытие: Кд15.хр -  для стали ЗОХГСА; Хим.Пас -  для стали 07Х16Н6-Ш*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 4 7 -7 2 .

Пример  наименования  и о бо зн ач е н и я  верхнего фланца типоразмера 1 

из стали ЗОХГСА:

Фланец верхний 1-ОСТ 1 10504-7 2 

То же, из стали 07Х16Н6-Ш:

Фланец верхний 1-ОСТ 1 10505-72 

То же, из ВТ16:

Фланец верхний 1-ОСТ 1 12168-75

По действующим в отрасли документам.



ЛИ СТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

О СТ 1 10564-72, ОСТ 1 10505-72, ОСТ 1 12188-75 
ФЛАНЦЫ ВЕРХ Н И Е  

Конструкция и размеры

ОСТ 1 10504-72
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